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	测试稿件原稿
	   1、蜂窝
　　1.1、现象。混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。

　　1.2、产生的原因　　

　　（1）混凝土配合比不当或砂、石予、水泥材料加水量计量不准，造成砂浆少、石于多；　　

　　（2）混凝土搅拌时间不够，未拌合均匀，和易性差，振捣不密实；　　

　　（3）下料不当或下料过高，未设串通使石子集中，造成石子砂浆离析，　　

　　（4）混凝土未分层下料，振捣不实，或漏振，或振捣时间不够；　　

　　（5）模板缝隙未堵严，水泥浆流失；　　

　　（6）钢筋较密，使用的石子粒径过大或坍落度过小；

　　（7）基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。

       


